. Codigo: F-S.1.14
hl
C;___\__ RESUMEN GRAFICO DE PROPIEDADES INDICE Y MECANICAS
g Version: 1
PROYECTO: Urbanizacion Buenavista Suroriental |ll Etapa SONDEO: 3
LOCALIZACION: E: 99548.2 N: 95646.1 FECHA:
COTA: 2842 m.s.n.m
S Reg. Perf @ El S % Pasa Tamiz No. 200 Peso Unitario ( T/m’) Ensayo de Penetracion SPT ( No. Golpes / Pie )
S eg. Pel S ev o 8 ©
Prof, § E ] Descrincion =] ° § 7 T 075 1,00 125 150 1,75 200 225 : ‘: f 1; i” 2(‘ Zf 3: 3; 450 “;‘ “f 5: - (o1-063),qu(Kg/cm?)
m | 5 s e |5 3 it & E o 2 RQD (%) % de Recobro
P
g § 3 © Prof & o 1|0 2|0 Iso 4|0 5|0 slo 7|0 slo 9|0 1:70 130 14|0 1i9 22 G;‘I,s 28 31 I'},"Dod““’ de Elasllé%\dad (Kglem )I120 0 01 Oiz 0i3 0|A 0|5 o,le 0|,7 ois oig 1i0 1.1
Fragmentos de ladrillos; liticos de areniscas de grano ‘
o8 fino; cuarzosas bien cementadas, de color amarillo y
1o bien seleccionadas; y plasticos mezclados con ﬁ
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