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RESUMEN GRÁFICO DE PROPIEDADES  ÍNDICE Y MECÁNICAS
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Lodolitas (arcillolitas) rojizas con trazas grisáceas, de 
resistencia blanda, estratificación delgada y humedad 
baja. 

La calidad del macizo es regular (RQD=65%), lo que 
redunda en un bajo grado de fracturamiento.

2,52,2 2,81,9 3,1

9

10

11

12

>50

Profundidad del sondeo 9,50 m
N.F. encontrado a 1,20 m
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