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Urbanización Buenavista Suroriental III Etapa
E:  99594.5
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Arcilla de coloración marrón, de humedad media. Su 
consistencia es media. Conformada por cantos y 
gravas angulares y subangulares de arcillolitas, y 
residuos cerámicos (i.e.desechos de construcción), 
raices y basuras, integrados a una matriz arcillosa. 
Su consistencia es media, su humedad es baja, y su 
origen es antrópico.
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Profundidad del sondeo 3,50 m
N.F. no encontrado
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Lodolitas blandas, de color violeta con manchas 
grises y amarillas en el tope, y gris con vetas rojizas 
en la base del paquete.Tp
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